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日    期： 
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刘洪霞  

Technical 

director   
 

上海华测品标检测技术有限公司 

Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd. 
上海市闵行区万芳路 1351 号 

No. 1351, Wanfang Road, Minhang, District, Shanghai, China 

 

委托单位： 广州睿铂国际贸易有限公司 

Applicant： Airinum AB  

地    址： 广州市天河区博汇街 6 号 5 栋 320 房 

Address： Östermalmsgatan 26A, Stockholm, 114 26 

 

样品信息 / Report on the submitted sample said to be: 

样品名称 Sample Name ： AIRINUM 运动户外系列口罩 Air Mask Active   

CTI 样品编号 CTI Sample No. ： CO12357002 

其他信息 Other information ： 面料用于 AIRINUM 运动户外系列口罩 

Material used in Air Mask Active 

样品数量 Sample Quantity ： 1m*1m  

样品状态 Sample Status ： 完好（finished）  

样品接收日期 Sample Received Date ： 2022/07/20 

样品检测日期 Sample Tested Date ： 2022/07/20～2022/08/17 

 

检测部位描述 

/ Test Part Description: 

AIRINUM 运动户外系列口罩 Air Mask Active  

检测项目/ Test Item(s)：  请参见下页。/ Please refer to the following page(s). 

检测结果/ Test Result(s)： 请参见下页。/ Please refer to the following page(s). 
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1. 振荡法 

检测方法/Test method： 

FZ/T 73023 -2006“抗菌针织品”附录 D.8 振荡法  

FZ/T 73023 -2006 Antibacterial knitwear Appendix d.8 oscillation method 

灭菌方法：高压蒸汽灭菌 

Sterilization method: high pressure steam sterilization 

洗脱液/ Eluent：磷酸缓冲溶液（PBS） 

振荡时间/ Oscillation time：18h                                                  

测试样/ Test sample quantity：0.75g 

样品处理：水洗 50 次 

Sample treatment: Wash 50 times 

试验菌种/ Test strains 

对照样/control sample 测试样/ Test sample 对照样

试验菌

增长值/ 

Growth 

value of 

control 

test 

bacteria 

F 

抑菌率

/Bacter

iostatic 

rateY(

%) 

抗 菌 级

别 / 

Antibact

erial 

level 

0 接触时间

菌液浓度/0 

contact time 

bacterial 

solution 

concentratio

n,CFU/mL 

接种培养 18h 后

菌液浓度/ 

Concentration of 

bacterial solution 

after 18 hours of 

inoculation and 

culture,CFU/mL 

接种培养 18h 后

菌液浓度/ 

Concentration of 

bacterial solution 

after 18 hours of 

inoculation and 

culture，

CFU/mL 

金黄色葡萄球菌 

ATCC 6538 

Staphylococcus 

aureus ATCC 6538 

2.5×10
4
 8.7×10

6
 1.4×10

2
 2.5 >99 AAA 级 

大肠杆菌 8099 

Escherichia coli 8099 
2.6×10

4
 1.6×10

7
 5.5×10

2
 2.8 >99 AAA 级 

白色念珠菌 ATCC 

10231 

Candida albicans 

ATCC 10231 

1.8×10 6.4×10
5
 15 1.5 >99 AAA 级 

 

抑菌率评价参照值/ Reference value of bacteriostatic rate evaluation： 

抗菌级别/ 

Antibacterial 

level 

水洗次数/ Washing 

times 

抑菌率/ Bacteriostatic rate (%) 

金黄色葡萄球菌 

Staphylococcus 

aureus 

大肠杆菌 

Escherichia coli 

白色念珠菌 

Candida albicans 

A 级 10 ≥99 不考核 不考核 

AA 级 20 ≥80 ≥70 ≥60 

AAA 级 50 ≥80 ≥70 ≥60 
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2.晕圈法 #1 

检测方法：FZ/T 73023-2006 抗菌针织品 附录 E 晕圈法 

Detection method: FZ/T 73023-2006 antimicrobial knitwear Appendix E halo method  

灭菌方法：高压蒸汽灭菌 

Sterilization method: high pressure steam sterilization 

测试样：1.5cm×1.5cm 

Test sample: 1.5cm×1.5cm 

样品处理：水洗 1 次 

Sample treatment: Wash 1 times 

试验菌种 

Test strains 

抑菌圈宽度 Width of 

inhibition zone

（mm） 

标准值 Standard 

value（mm） 

评价 

evaluation 

金黄色葡萄球菌 

Staphylococcus 

aureus  

ATCC 6538 

3.56 ≤5 

符合溶出性指标

Dissolution safety 

compliance 

大肠杆菌 

Escherichia 

coli      

ATCC25922 

2.04 ≤5 

符合溶出性指标

Dissolution safety 

compliance 

白色念珠菌

Candida 

albicans 

ATCC10231 

3.80 ≤5 

符合溶出性指标

Dissolution safety 

compliance 

以下空白 The following blank 

 

备注： 1. #1 此项目不在资质认定范围内，由天津华测检测认证有限公司完成, CMA资

质证书编号 180220340022。 

Note(s): 1.#1 indicates the item(s)/ the method(s) is (are) not in CMA scope ,and fulfilled by 

Centre Testing International (Tianjin) Co., Ltd., certificate number 180220340022 . 
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样品图片 

Photo(s) of the sample(s) 

 

 

 

 

*** 报告结束 *** 

*** End  of  report *** 

注意： 

Attention: 

1.报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖红色

检验检测专用章均视作无效； 

This report is considered invalidated in one or more of the following conditions: no approval 

signature; no testing seal of CTI; no cross-page seal; altered; a copy without the red testing seal of 

CTI. 

2.未经本公司批准，不得部分复制本报告； 

Without written approval of CTI, this report shall not be reproduced partly. 
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3.样品信息由客户提供，本报告检测结果仅对受检样品负责； 

The sample Information is provided by the customer,and the results shown in this test report refer 

only to the sample(s) tested. 

4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传； 

Unauthorized use of the test results for improper publicity is impermissible. 

5.如果对检测结果有异议，请于收到报告之日起 7个工作日内提出，逾期不予受理。 

  Objection to the test results should be raised within 7 working days from the date of receiving the 

report , otherwise it will not be accepted. 

6. 扫描报告首页二维码，或登陆官方网站 https://mycti.cti-cert.com 输入报告编号和报

告首页验证码，即可查询报告真伪；如有疑问，请联系邮箱：fdd.checkreport@cti-cert.com。 

Scan the QR code on the first page of the report, or input the report number 

and verification code on this official website: https://mycti.cti-cert.com, can 

verify the authenticity of the report. For any question, please contact by e-mail: 

fdd.checkreport@cti-cert.com. 
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